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2016年秋に、経験豊富なテキスタイルコンサルティング会社
（Triblend ConsultantsとCustom Technical Solutions）2社が、バ
ングラデシュにある完全一貫生産のメーカーで調査を行いました。こ
の会社は、欧米の多くの有名ブランドおよび小売業者に向けてニット
および布帛の衣料品生産を手がける定評あるサプライヤーです。この
メーカーは長年にわたってインド綿を利用してきましたが、この調査
のために普段取引している業者からCIS綿とアメリカ綿を購入しまし
た。3種類の綿花は同程度の品質を持つもので、すべての作業工程を
同じ機械で同じ手順に従って進め、それぞれの綿花に違いがあれば
見分けられるようにしました。

インド綿（Shankar MCU-5）、CIS綿（1-1/8”）、アメリカ綿（Upland 
1-1/8”）の3種類の綿花を使用し、すべてリング精紡のNe 30/1カード
糸として、4色（白、ピンク、ネイビー、ネイビー＋酵素処理のシングル
ジャージ、ニット製品を生産しました。

背景



管理手順

異なる綿花を公正に比較するために、3種類の基本的な繊維特性が
同じ平均値を保つよう、慎重に準備を行いました。すべての綿俵を、こ
の会社の研究所で利用できるAFISを用いて検査しました。

3種類の綿花の繊維特性（ネップの量とサイズ、短繊維含有量）、未成
熟度）に多少の違いはありましたが、検査結果が有効性を確保するに
足る十分な類似性を備えていました。（3種類の繊維についての詳細
な分析データは、CCIから入手することが可能です。）生産および保管
の条件によって大きく影響を受けるその他の繊維特性にも多少のば
らつきが見られましたが、その差は概ね十分に僅少であり、試験成績
に表れる差異の主な原因が原産地ごとの綿花の質にあることを保証
するうえで問題とならない程度のものでした。

これらの管理（繊維の品質と作業工程）を適切に行ったことにより、実
験者は試験成績の差異が綿花の原産国に関係するもので、各国内の
綿花のばらつきによるものではないことを確信しています。v

綿花の初期コスト：
インド綿：0.84ドル／ポンド, CIS綿：0.92ドル／ポンド, アメリカ
綿：0.87ドル／ポンド



3種類の綿花の糸生産の試験成績を、機械停止回数、平均停止時
間、廃棄量をはじめとした、複数の基準で評価しました。ただし経済
分析は、紡績工程の繊維損失が最大の影響を受けました。

アメリカ綿は紡績工程でのコスト損失を補いました。

紡績工程の繊維損失はインド綿で最も著しく、約17%の繊維損失が
生じました。紡績の後では、アメリカ綿はインド綿に比べ１ポンド当
たりわずか1セント高いだけとなりました。

調査結果 – 綿糸生産

アメリカ綿100% インド綿100% CIS綿100%

開始時の価格／ポンド $0.87 $0.84 $0.92

繊維損失（%） 14.63% 16.96% 13.65%

紡績後の価格／ポンド $1.02 $1.01 $1.06



製編、染色、仕上げ加工を経た後では、アメリカ綿は最も低コストの
選択肢

染色および仕上げ加工中の繊維損失はインド綿およびCIS綿で著し
く、仕上げ加工の後、アメリカ綿のコストはインド綿より、1ポンド当た
り3セント安くなりました。

調査結果 – 綿糸生産

アメリカ綿100% インド綿100% CIS綿100%

紡績後の価格 $1.02 $1.01 $1.06

製編工程における繊維損失 $0.00 $0.01 $0.01

染色および仕上げ加工における
繊維損失 $0.01 $0.04 $0.03

仕上げ加工後の価格／ポンド $1.03 $1.06 $1.10
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COTTON USAの専門家チームは、世界各地の100を超える
紡績会社を訪問し、同様の調査を行い、ビジネスを真にランクアップす
る COTTON USA SOLUTIONS®プログラムを
パートナーに提供しています。詳細はこちらから。

詳細については、お近くのCCI事務所にお問合せください。 詳細はこち
らから。

CCI is an equal opportunity employer and provider.
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ニット生地に使用されているアメリカ綿の耐久優位性評価 

ニット生地／衣類製造にアメリカ綿を使用することによる紡績工程上
の優位性評価 

トルコにあるこの紡績工場はでの、新たな検査方法の導入によって新し
く試験的に行った方法で1ポンド当たり7セント相当のコスト削減に成
功しています 

ニット生地および衣料品の製造にアメリカ綿リッチの糸を使用すること
の技術的・財務的メリット 

COTTON USA MILL STUDIESについては、下記の
リンクをクリックしてご覧ください。


